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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbednymi urzadzeniami ,stanowigcej
odwodnienie drog projektowanych w ramach zadania : "Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 292
w miejscowosci Przedmoscie w zakresie budowy chodnika"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszczowej (rury wraz z
ksztattkami) obejmuje budowe:
. drenokolektora z rur strukturalnych z PE d500 w klasie SN8, ze szczelinami w ukladzie ssgco-
zbierajgcym (MP)
. kanatu grawitacyjnego z rur d160-400mm z PP klasy SN8-16
. wylotéw do rowu oraz uje¢ rowow
montaz
. studzienek potaczeniowych betonowych typu @1000mm
. studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm ze zwienczeniami w postaci
wpustéw deszczowych typu standardowego w klasie C250
. tymczasowych studni z rur betonowych (lub tworzywowych) d500 dla potrzeb odwodnienia
wykopu.
Zakres rob6t przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
* oznakowanie robot,
e dostawe materiatow,
« wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne wraz z podwieszeniem instalacji obcych,
< wykonanie wykopu w gruncie kat. I,II, IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwod-
nieniem,
e przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
» ulozenie przewodow kanalizacyjnych i drenarskich wraz z ksztattkami i odgatezieniami,
* montaz studni kanalizacyjnych, studzienek sciekowych ulicznych
e wykonanie wylotow i uje¢ rowdw wraz ze wzmocnieniem skarp i dna
* zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
« wykonanie profilacji rowow
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2.3. Odgalezienie - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kana-

lizacji deszczowej.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przezna-
czona do kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy

przewod pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, splywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Studzienka deszczowa uliczna — studzienka betonowa o $rednicy d500 zwienczona wpustem
deszczowym lub przykryciem wilazowym, stuzgca do odprowadzania wod opadowych do kanalizaciji
deszczowej

1.4.3.7. Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe do odbiornika.
1.4.3.8 Ujecie rowu — element stuzacy przejsciu kanatu otwartego (rowu) w przepust.



1.4.4. Elementy studzienek betonowych

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej, wykonywany z kregbéw betonowych oraz pierscieni
dystansowych z betonu lub PP.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

1.4.4.6. Spocznik — powierzchnia dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

1.4.4.7 Ptyta posrednia - element stuzacy przejsciu na mniejszg srednice w strefie komina
ztazowego

1.4.5. Elementy studzienek sciekowych ulicznych betonowych d500mm

1.4.5.1 Dno osadnikowe — prefabrykowany element denny o wysokosci 30cm

1.4.5.2. Kregi posrednie — prefabrykowane element o przekroju okragtym i wysokosci 150 lub 300mm

1.45.3. Element przytgczeniowy — prefabrykowany krgg betonowy d500mm z otworem pod
przykanalik DN150mm

1.4.5.5. Kratka wpustowa zeliwna — zwienczenie studzienki sciekowej ulicznej wykonane z zeliwa
wyposazone w zawiasy typu ciezkiego D400 lub typu posredniego C250 — typy zwienczen zgodnie z
tabelg w PW , zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015-07; PN-EN 124-2:2015-07;PN-EN 124-3:2015-07;
PN-EN 124-4:2015-07; PN-EN 124-5:2015-07; PN-EN 124-6:2015-07;EN124

1.4.5.6. Osadnik zanieczyszczen — odcinek studzienki ponizej wylotu, stuzacy do gromadzenia
odpadoéw statych wplywajgcych do studzienki ulicznej

1.4.6 Elementy odwodnienia wykopu

1.4.6.1 Dren - sgczek podtuzny z rurami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

1.4.6.2 Studnia zbiorcza - rura betonowa Dn0.5m L=1.0m, zlokalizowana obok trasy sieci, skad woda
jest odprowadzana do odbiornika przy pomocy pompy.

1.4.7 Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

Kanaly i przykanaliki zaprojektowano z rur z PP klasy SN8-16 w srednicach d160-d400mm

Odcinek drenokolektora wykonaé¢ z rur strukturalnych z PE d500 w klasie SN8, ze szczelinami w
ukladzie ssgco-zbierajgcym (MP).

Szczegotowy opis miejsc wbudowywania ww. rur znajduje sie na profilach podtuznych oraz na planie
zagospodarowania terenu.

2.3. Studzienki kanalizacyjne — betonowe

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdw) powinna by¢ wykonana z elementéw
betonowych Ilub Zelbetowych $rednicy 100 Ilub 120cm odpowiadajgcych wymaganiom PN-
EN1917:2004 ,oraz wymaganiom aprobaty technicznej IBDiM. Komora robocza powinna by¢
wykonana jako monolit (potgczenie monolityczne kregu i ptyty dennej) z betonu hydrotechnicznego o
klasie nie nizszej niz C30/C37 (wodoszczelno$¢ min W8, nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%,
mrozoodporno$¢ F150), . Na dnie komory roboczej znajduje sie wyprofilowane koryto (kineta)
przeznaczone do przeptywu sciekdw i tgczenia kanatdéw oraz spocznik. Kineta w dolnej czesci kanatu ,
do wysokosci potowy srednicy posiada przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu. W
przypadku zmiany $rednicy kineta stanowi przejscie z jednego przekroju w drugi.



Spadek spocznika wynosi 5%, komora robocza winna by¢ fabrycznie wyposazona w stopnie ztazowe.
2.3.2. Plyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg PN-EN1917:2004 |lub aprobaty
technicznej IBDiM. Srednica plyty powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
2.3.3. Plyta denna
Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w pkt. 2.8
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 1,0m
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN1917.:2004
2.3.5. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe wykonywac jako zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124-
1:2015-07; PN-EN 124-2:2015-07;PN-EN 124-3:2015-07; PN-EN 124-4:2015-07;PN-EN 124-5:2015-
07; PN-EN 124-6:2015-07;
2.3.6. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne zamocowane sg mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej 250+/- 5
mm , zgodnie z wymaganiami normy PN-EN13101:2005 .
2.4. Rury betonowe d500 dla potrzeb odwodnienia wykopu.
Stosowac rury betonowe z betonu C35/45 (alternatywnie dopuszcza sie prefabrykaty z tworzyw
sztucznych).
2.5 Studzienki sciekowe uliczne
2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124-1:2015-07; PN-EN 124-
2:2015-07;
PN-EN 124-3:2015-07; PN-EN 124-4:2015-07;PN-EN 124-5:2015-07; PN-EN 124-6:2015-07;
2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy wewnetrznej 50 cm,
wysokosci 150 i 300 mm, z betonu klasy C35/45 wg DIN 4052
2.5.3. Dno osadnikowe ,betonowe
Wykona¢ wg DIN 4052
2.6 Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010.
2.7 Kostka kamienna
Stosowac kostke kamienng 18x20cm
2.8. Beton
Beton hydrotechniczny w klasach :
C30/37
C25/30
C35/45
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008
Stosowac takze beton C12/15 i C8/10.
2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 480-2:2008.
2.10. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego
Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadaé wymaganiom PN-C-
89221:1998/Az1:2004 tj. by¢ przewodami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metodg wyttaczania lub z PE.
Rury drenarskie powinny mieé¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w
spos6b umozliwiajgcy doktadne ich igczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny
znajdowac sie miedzy karbami rur, powinny byé wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak
wykonane, aby przeptywajgca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny byé
rébwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rury. Zigczki, stuzace do potgczenia rur
drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny byé wykonane z polietylenu
wysokocisnieniowego.

Rury drenarskie winny by¢ wyposazone w filtr z geowtokniny.

2.11. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu i drenokolektora

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

e zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktérymi mogtby sie do nich dosta¢. Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami
oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych, piasek gruby o wielkosci ziaren do 2
mm, w ktorym zawarto$c¢ ziaren o srednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-
02481:1998,



e piasek sredni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5
mm wynosi nie wiecej niz 50 %, a zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-B-02481:1998

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu
wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO;
wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05. Podsypke pod rurki
drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 13043:2004.
2.14 Elementy palisady
Stosowac¢ elementy z twardego, nienasigkliwego drewna  $rednicy 10cm i diugosci 100cm,
zabezpieczone lepikiem
2.15 Obudowa wykopu
2.15.1 Wykopy liniowe
Do umacniania wykopow liniowych stosowane bedg systemowe obudowy typu boks bgdz obudowy
stupowo — ptytowe z prowadnicami slizgowymi, np. Kopras
2.15.2 Wykopy punktowe pod studnie
Do umaocnienia wykopéw pod montaz studzienek stosowane bedg typowe obudowy do wykopow
punktowych, np. Kopras sktadajgce sie z stupéw naroznych, $cian plytowych, $cian segmentowych
oraz prowadnic slizgowych.
2.16. Umocnienie dna oraz zabezpieczenie wylotow i ujeé
Skarpy przy ujeciu i wylotach wyprofilowa¢ do pochylenia 1:1.5 oraz umocni¢ przez obrukowanie ,na
petng wysokos¢ ,kostkg kamienng 18x20cm uktadang na zaprawie cementowo-piaszczystej 1:2 i
spoinowang. Podloze pod kostke kamienng na grubosci min 10cm nalezy stabilizowaé cementem Rm
2.5Mpa. Alternatywnie dopuszcza sie uzycie kamienia tamanego na skarpach. W dnie rowu , dla
ujecia W2, wyksztatcony bedzie osadnik o wymiarach LxBxH = 1.5x0.6x0.3m. Krawedzie umocnien
kamiennych w dnie zamkniete zostang palisadg z wbijanych (jeden obok drugiego). Powierzchnie
skarp ponad umocnieniem kamiennym zabezpieczy¢ poprzez darniowanie na ptask.

2.17 Sktadowanie materiatdw

2.17.1. Rury kanalizacyjne i drenokolektory z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych mozna skiadowa¢ na otwartej przestrzeni nie diuzej niz dwa tygodnie,

uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozyciji stojgcej.

W przypadku diuzszych okreséw przechowywania elementy zabezpieczy¢ przed promieniowaniem UV

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod

opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach

drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej ,jezeli

powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w spo-

séb zapewniajgcy statecznos$é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdblnych stoséw lub

pojedynczych rur.

2.17.2. Kregi i elementy studzienek , studzienek sciekowych ulicznych oraz rury betonowe dla potrzeb

odwodnienia wykopu

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

W pozostatych przypadkach elementy betonowe skladowac¢ nalezy na wyr6éwnanych placach

skladowych, o utwardzonej i odwodnionej powierzchni. Dodatkowo plac wyposazy¢ nalezy w

odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac

1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyroboéw lub

pojedynczych kregow.

Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie dostepu szczegdélnie do uchwytéw montazowych.

Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

Kregi powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajgcych odstep od poditoza min

15cm.

2.17.3. Wiazy kanalowe ,wpusty zeliwne, stopnie zlazowe , szalunki systemowe, elementy

zabezpieczen, elementy palisady, manszet 2B

Wyzej wymienione elementy powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na

otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona ,odwodniona i zadaszona

2.17.4. Prefabrykaty betonowe

Wyzej wymienione urzgdzenia skltadowac¢ na powierzchni sktadowania utwardzonej, odwodnionej i

zadaszonej.

2.17.5. Kruszywo, tluczen



Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Tluczen sktadowac
analogicznie.

2.17.6. Kostka kamienna.

Ww. nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym poditozu.

2.17.7 Cement

Cement powinien by¢ skiadowany w zamknietych magazynach. Powierzchnia skiadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona i zadaszona

2.17.8 Darnh

Nalezy jg przewiez¢ na plac budowy bezposrednio przed wykonaniem nasadzenh

2.17.9. Rury , zlgczki i studnie drenarskie

Rury drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach.
Zwoje rur drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a
powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rury drenarskie zwykle (typu Z, barwy naturalnego PVC)
nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rury o
zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢é w
temperaturze ponizej -10°C.

Ztgczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W
magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtosé
sktadowania powinna by¢é wieksza niz 1 m od czynnych urzadzeh grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca sie uktadac¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

«  miotéw pneumatycznych

e zurawi budowlanych samochodowych,

« koparek podsiebiernych,

« spycharek kotowych lub ggsienicowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

« wciggarek mechanicznych,

« wciggarki recznej od 3 do 5 t oraz wciggarka mechaniczng

« pomp spalinowych do odwadniania wykopéw o wydajnosci min. 8 dm®s i wysokosci

podnoszenia do 15 m stupa wody

*  beczkowozéw.

e szalunkéw systemowych do wykopow

e pitdo ciecia np.: motorowa tarncuchowa

e pitdo ciecia betonu

« zespotu pradotwoérczego trojfazowego przewoznego

e nawiertnicy do betonu

e betoniarek wolnospadowych do przygotowania mieszanki betonowej,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanalizacyjnych i drenokolektorow z tworzyw sztucznych

Wyzej wymienione elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegoéine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekltada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Rury roztadowywac nalezy za pomocg dzwigu, koparki lub widtaka



4.3. Transport wikazoéw kanatowych , wpustéw zeliwnych.

Wyzej wymienione elementy mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasma stalowa.

4.4. Transport szalunkéw systemowych, drabinek, manszet 2B

Wyzej wymienione elementy mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport prefabrykatéw betonowych — studnie, studzienki $ciekowe uliczne , rury betonowe 07
Prefabrykaty przewozi¢ nalezy w pozycji ich wbudowania $rodkami transportu typu kotowego,
wyposazonymi w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesunigecia sie prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

Prefabrykaty ustawia¢ nalezy na podktadkach o przekroju dostosowanym do ich ksztattu.

W miare mozliwosci korzystac¢ nalezy ze specjalistycznego transportu producenta elementéw

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw oraz ttucznia

Kruszywa oraz tluczen mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport kostki kamiennej,

Kostka moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.10. Transport rur i ztgczek drenarskich

Wyzej wymienione elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegéine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekltada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Szczeg6lng ostroznosé nalezy zachowaé w temperaturze 0° C i nizsze;j.

Ztgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed zgnieceniem.

4.11. Transport roslinnosci

Ww elementy winny zosta¢ dostarczone na plac budowy przez wykonawce specjalistycznym
transportem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia , a takze
trwale oznaczy trase w terenie za pomocg kolkéw osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
rob6t w strefie tych urzadzen.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, nalezy dokiladnie zinwentaryzowa¢ przebieg i poziom
posadowienia isthiejgcego uzbrojenia podziemnego.
5.3. Roboty ziemne — wykonywanie i zabezpieczenie wykopow
Przyjmuje sie, ze instalacja rurociggow i studzienek realizowana bedzie w wykopach liniowych i
punktowych, oszalowanych na calej glebokosci wykopdéw. Do umacniania wykopéw stosowane beda
typowe obudowy stupowo - ptytowe wykorzystywane w metodzie podkopywania i pogrgzania
réwnolegle z kopaniem.
5.3.1 Wykopy pod instalacje kanatow deszczowych

Instalacja kanatow deszczowych wykonywana bedzie w otwartych wykopach liniowych
szerokosci minimalnej odpowiednio



e S=1.50m dla rurociggéw d500mm.

e S=1.20m dla rurociggéw d400mm.

e S=1.00m dla pozostatych rurociggow

Do umacniania wykopéw liniowych stosowane bedg systemowe obudowy typu boks badz obudowy
stupowo — ptytowe z prowadnicami slizgowymi, np. Kopras przenoszgce max parcie gruntu przy dnie
obudowy wynoszace ok. 20kN/m?.

5.3.2 Wykopy pod montaz studzienek kanalizacyjnych, studzienek sciekowych ulicznych

W miejscach usytuowania studni Dw1000mm oraz studzienek sciekowych ulicznych Dw500,
wykonywane bedg wykopy punktowe o minimalnych wymiarach odpowiednio SxL = 2.6x2.6,
2.4x2.4m i 1.8x1.8m, zapewniajgcych przeswit pomiedzy $ciang studzienki a obudowg wykopu nie
mniejszy niz 0.5m. Do umocnienia wykopéw pod montaz studzienek stosowane bedg typowe
obudowy do wykopow punktowych, np. Kopras skladajgce sie z stupéw naroznych, scian piytowych,
Scian segmentowych oraz prowadnic élizgowzych. Zastosowana obudowa powinna przenosi¢ max
parcie gruntu przy dnie wynoszgce ok. 20kN/m~.

5.3.3 Skrzyzowania kolizyjne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich dokladnego usytuowania i
okreslenia rzeczywistych rzednych. Prace na odcinkach normatywnych zblizen do istniejgcych
obiektéw bagdz sieci wykonywac gtéwnie recznie, traktujgc sprzet mechaniczny wytgcznie jako
pomocniczy. Wykopy takie muszg by¢ umocnione obudowg petng na catej diugosci kolizyjnej i catej
gtebokosci. Gérna krawedz obudowy wykopdéw winna wystawaé min. 0.15m ponad nawierzchnig
terenu. Dla zabezpieczenia przed przerwaniem jakiegokolwiek przewodu na istniejgcej sieci nalezy
zachowac¢ odlegtosé min. 0,50m umocnienia od istniejgcego przewodu. Podwieszenia przewodow
istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego, przebiegajgcych podiuznie lub poprzecznie do $cian
wykopow, realizowac z chwilg ich odkrycia w trakcie giebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiac
tych przewoddw bez koniecznego podparcia. Na odkryte odcinki kabli nalezy natozy¢ rury ochronne
dwudzielne.

5.4. Roboty ziemne — odwodnienie wykopu

W trakcie badan geologicznych nawiercono zwierciadto wody gruntowej, stabilizujgce sie
ponizej, przewidywanych rzednych posadowienia projektowanych kanatéw. Jednak woda gruntowa w
stanach wysokich stabilizowaé sie moze wyzej od stanu stwierdzonego.

W zwigzku z tym w trakcie wykonywania robét ziemnych moze zajs¢ koniecznosé
odwodnienia wykopu, szczegdlnie w rejonie studni D2

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwiaé ich prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykopy nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby powierzchniom gruntu
nadawac¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

W sytuacji wystgpienia woéd gruntowych nalezy stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe. W
pierwszej fazie prowadzenia odwodnienia powierzchniowego wode odprowadza sie bezposrednio z
wykopu czerpigc jg ze specjalnych studzienek zbiorczych wykonanych np. z rur betonowych ¢ 0.50m
(alternatywnie dopuszcza sie prefabrykaty z tworzyw sztucznych).o diugo$ci 1.0-1.5m obnizanych

jednoczesnie z wybieraniem urobku. Studzienki zbiorcze winny by¢ usytuowane w najgtebszym
miejscu danego odcinka wykopu. Z wnetrza studzienek grunt wydobywa sie w miare opuszczania tak
aby jej czes¢ goérna stuzyla za miejsce czerpania wody a dolng czes¢ studzienki nalezy wypehic
ttuczniem lub zwirem. Do pompowania wody wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu
typowe pompy przystosowane do pompowania wéd zanieczyszczonych lub pompy zatapialne. W
przypadku wystepowania gruntéw drobnoziarnistych po obwodzie obudowy dodatkowo stosuje sie
drenaz, tj. wzdiluz ubezpieczonych Scian wykopu nalezy wykona¢ rowki o przekroju 0,25 x 0,25m i
utozy¢é w nich rury drenarskie np. PVC DN 113 z filtrem z widkna syntetycznego a catlo$¢ zasypacé
gruntem dobrze przepuszczajgcych wode, np. piaskiem grubym. Dany cigg drenarski nalezy potaczy¢
z studzienkami zbiorczymi. Po utozeniu sieci i przeprowadzeniu proby szczelnosci drenaz wraz z
studzienkami zostanie zaslepiony i zasypany.

Na kazde 30m dtugosci roboczej wykopu spodziewac¢ sie mozna doptywu dennego wody
gruntowej w ilosci 1.5-6.0 I/s, konieczna jest wiec pompa zanurzalna o nieco wiekszej wydajnosci i
wysokosci podnoszenia ok. 10m stupa wody. Faktyczny doptyw denny wody gruntowej i optymalny
dobdr urzadzen odwadniajgcych nalezy okresli¢ na odcinku wykopu prébnego.

Zaleca sie by roboty ziemne i montazowe wykonywane byly w okresach suchych przy niskim
poziomie wod gruntowych.

Zrzut wody odprowadzanej z wykopOw przewidziano do istniejgcych rowéw drogowych.

Wody z odwadniania wykopéw przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika wykonawca
podda podczyszczeniu w przenosnych osadnikach (piaskownikach) skrzynkowych, tak aby zawiesina
nie przekraczata wartosci 100mg/dm3.

5.5. Przygotowanie podtoza
5.5.1 Przygotowanie podioza pod kanaty i drenokolektory



Podtoze pod posadowienie rurociggéw i studni nalezy na biezgco kontrolowa¢ przy udziale geologa.
Ostatnig warstwe w dnie wykopu nalezy zdejmowac bezposrednio przed wykonaniem podsypki.
Podtoze naturalne pod rurociggi powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480, dajgcy sie wyprofilowa¢ wg
ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na */, obwodu) o
grubosci 20cm po zageszczeniu.

W zwigzku ze stwierdzeniem wystepowania w terenie pytdw, podioze moze nie speic
powyzszych parametréw. Dlatego przewiduje sie wykonanie podsypke piaskowg lub zwirowg o
grubosci min 10cm ,wzmocnionej tawg grubosci ok. 20cm wykonang z ubitego tlucznia kamiennego
badz z warstwy piasku/zwiru w ostonie geowtdkniny separacyjnej o gramaturze 1log/m2. Pyly nalezy
wymieni¢ w catosci na piaski zageszczone do 1s20.97 Podtoze pod posadowienie rurociggéw i studni
nalezy na biezgco kontrolowaé przy udziale geologa. Ostatnig warstwe w dnie wykopu nalezy
zdejmowac bezposrednio przed wykonaniem podsypki.

5.5.2 Przygotowanie podtoza pod studnie ,prefabrykaty betonowe

Pod posadowienie prefabrykowanych studni i studzienek s$ciekowych ulicznych nalezy
wykonaé ok. 15cm warstwe podktadowg z betonu C12/15 i warstwe wyréwnawczg np. z zaprawy M12
(wariantowo zamiast wylewki mozna zastosowaé typowe ptyty prefabrykowane podstudzienne).
Zageszczenie wszelkich warstw nasypowych pod posadowienie studni do wskaznika 15=0,97.

5.6. Roboty montazowe
5.6.1. Kanaly gtowne
Kanaly i przykanaliki zaprojektowano z rur z PP klasy SN8-16 w srednicach d160-d400mm
Odcinek drenokolektora wykonaé z rur strukturalnych z PE d500 w klasie SN8, ze szczelinami w
ukitadzie ssgco-zbierajgcym (MP).
Szczegotowy opis miejsc wbudowywania ww. rur znajduje sie na profilach podtuznych oraz na planie
zagospodarowania terenu.
Spadki , glebokos$¢ oraz szczeg6ty dot. srednic i typdw rur oraz posadowienia rurociggu — zgodne z
dokumentacjg projektowa
Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania proéb szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zej$ciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed zamuleniem. Zmiany katéw trasy
prowadzenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience z wyjatkiem rurociggéw ttocznych.
Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac¢ sie
w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztgczy przewodoéw rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta
rur.
5.6.2. Odgatezienia
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
e trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
* minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 110 mm,
« wigczenie odgalezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej lub tréjnika zgodnie z projektem
« spadki odgatezien jak w projekcie
* wigczenie odgafezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac licujgc
przewody sklepieniami lub osiami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnagtrz poza
$ciankg studzienki lub dokonywa¢ wigczenia do studzienki z osadnikiem,
5.6.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw deszczowych nalezy wykonac jako betonowe o $rednicy 1.0m
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:
» studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpo-
wiednich odlegtosciach (max. 50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
» studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatow
bocznych,
e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym podtozu wg punktu 5.5.2
»  studzienki wykonywac nalezy w wykopie umochionym,
e w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m lub jezeli
wynika to z profiléw podtuznych kanatéw, nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,
e studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. R6znica poziomoOw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
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Spos6b wykonania studzienek betonowych (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w wydawnictwie pt.: ,Prefabrykaty Kanalizacyjne typu BS” , opracowanej przez BS
Stargard Szczecinski.

5.6.4 Studzienki sciekowe uliczne

Studzienki wpustéw deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni ,drég i
placéw, powinny by¢ wyposazone we wpust uliczny zeliwny oraz osadnik gtebokosci 0,5m.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

* glebokosc¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgatezienia dopasowaé do
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej

* glebokos¢ osadnika 0,50 m,

e $rednica wewnetrzna osadnika (studzienki) 0,5 m.

+ Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni lub dla wpustow typu
posredniego czesciowo w $cieku, a czesciowo w krawezniku, z kolei dla wpustow
podkraweznikowych poza jezdnig, przy czym wierzch kraty powinien byé usytuowany 2 cm
ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba
wpustoéw deszczowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jeden
wpust powinno przypada¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni szczelne;j.

e Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

* Wopustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia
powierzchni splywu, dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwadjnych.

e Studzienki sciekowe uliczne posadawia¢ na min 15cm wylewce z betonu C8/10 i warstwie
wyréwnujgcej z zaprawy cementowej M12. Pozostale wytyczne co do zageszczenia
poszczegolnych warstw jak dla rur .

5.6.5 Izolacje

Studzienki prefabrykowane , jak réwniez pozostate elementy betonowe prefabrykowane wykonane
bedg z wysokiej klasy betonu szczelnego w standardzie zapewniajgcym ochrone strukturalno-
materiatowg, ktore nie wymagajg dodatkowego zabezpieczania antykorozyjnego.

5.6.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

5.6.6.1 Zasypywanie wykopow pod kanalizacje deszczowg i drenoolektor

Obsypki zasadnicze i obsypki technologiczne do wysokosci min. 30cm ponad gérng krawedz rury na
calej dlugosci instalacji wszystkich sieci nalezy wykonywac¢ gruntami mineralnymi, sypkimi o
uziarnieniu <18mm rodzimymi (przesianymi) lub dowiezionymi. Zageszczenie obsypki do wskaznika
1s=0,95-0.97 .

Zasypki w pozostatej czesci wykopéw (ponad zasypka technologiczng) nalezy wykonywaé
nastepujgco:

» do wysokosci 50-100cm ponad rure zasypke nalezy wykonywaé i zageszcza¢ lekkim sprzetem
mechanicznym. Gérne warstwy zasypki nalezy wykonywa¢ zgodnie z nastepujacymi zaleceniami:

* wykop zasypywa¢ warstwami o grubosci 0,15m - 0,20m i zageszcza¢ z uzyciem lekkich oraz
Srednich wibratorow,

» zasypke na odcinkach wykopéw usytuowanych w nawierzchniach umocnionych drég i tras
rowerowych wykonywac¢ do spodu podbudowy nawierzchni gruntami niewysadzinowymi, sypkimi
z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 120,97 z zastrzezeniem, ze pod drogami ostatnia,
ok. 1.0m warstwe zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s21,0.

» zasypke na odcinkach wykopow przebiegajgcych przez tereny o nawierzchni nieutwardzonej (np.
tereny zieleni) wykonywa¢ do spodu odtwarzanej warstwy humusowej gruntami rodzimymi
nosnymi ktérymi mozna uzyska¢ zageszczenie poroéwnywalne z zageszczeniem podioza
rodzimego (nie mniejszego niz Is=0,95). Wszelki niedobdér gruntéw rodzimych uzupetnié piaskami
dowiezionymi

» Drenokolektor winien by¢ zabezpieczony z bokéw i od gory obsypka zwirowg o maksymalnej
Srednicy zastepczej d32 mm na wysokos¢ minimalng 20cm ponad wierzch rury. Obsypki boczne
winny mieé analogiczng grubosc .

Zageszczanie zasypek wykonywa¢ réwnomiernie roztozonymi warstwami przy zalozonej
wilgotnoséci naturalnej W, zawierajgcej si¢ w granicach 0.95+1.15W,. Odtworzenie nawierzchni
utwardzonych i nieutwardzonych ujeto w oddzielnej czesci projektu
Wykonywanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w
PN-B-12095 — ,Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.6.6.2 Wykonanie obsypki dla drenazy
Rury drenarskie z PVC s$rednicy 160mm z filtrem z geowtokniny uktada¢ na wyréwnanej
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warstwie bez kamieni o grubosci okoto 50 mm. Rura winna by¢ obsypana materiatem o maksymalnej
srednicy zastepczej d32 mm na wysokos$¢ minimalng 20cm ponad wierzch rury.
Obsypki boczne winny mieé¢ analogiczng grubos¢ minimalng. Cato$¢ wykona¢ wg wytycznych
producenta i schematu w opisie technicznym. Drenaz utozyé na wysokosci osi rur kanalizacji
deszczowej, z wylotami do projektowanych studzienek na kanale deszczowym.
5.6.7 Wyloty i ujecia rowu
Zaprojektowano wyloty oraz ujecia rowdéw w postaci rury przycietej do skosu skarpy. Rury uktadaé
wedtug punktu 5.6.6 Skarpy przy ujeciu i wylotach wyprofilowa¢ do pochylenia 1:1.5 oraz umocnié
przez obrukowanie ,na pelng wysokos¢ ,kostkg kamienng 18x20cm ukladang na zaprawie
cementowo-piaszczystej 1:2 i spoinowang. Podioze pod kostke kamienng na grubosci min 10cm
nalezy stabilizowa¢ cementem Rm 2.5Mpa. Alternatywnie dopuszcza sie uzycie kamienia tamanego
na skarpach. W dnie rowu , dla ujecia W2, wyksztalcony bedzie osadnik o wymiarach LxBxH =
1.5%0.6x0.3m. Krawedzie umocnien kamiennych w dnie zamkniete zostang palisadg z wbijanych
(jeden obok drugiego). Powierzchnie skarp ponad umocnieniem kamiennym zabezpieczy¢ poprzez
darniowanie na ptask.

Prace wykonywaé w porze suchej, przy pustym rowie.
5.6.8 Potgczenia z istniejgcymi przepustami
Potgczenie drenokolektora z istniejgcym przepustem wykona¢ poprzez uzycie ksztattki przejsciowej
PE(MP)/PP gtadkie oraz manszety typu 2B.
Potaczenie rur z PP z istniejacym przepustem wykonac poprzez uzycie manszety typu 2B.
5.6.9. Profilacja rowu
5.6.9.1 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmujg wycinke roslinnosci , kolidujgcej z przebiegiem i funkcjg rowu.
5.6.9.2 Roboty ziemne

Prace ziemne zwigzane z profilowaniem skarp i dna rowu przewidziano do wykonania
mechanicznego, przy wykorzystaniu sgsiadujgcego z rowem terenu.

Zaktada sie wywiezienie catosci ziemi pochodzacej z wykonania wykopow i profilowania skarp
i dna rowu.Do profilacji skarp nalezy zastosowa¢ warstwe piasku, pokrytg ziemig urodzajna.

Humusowanie roslinami opisanymi w punkcie 4 opisu, powinno by¢ wykonywane od korony do
stopy skarpy. Warstwa ziemi urodzajnej ,powinna siegaé poza korone skarpy i stope skarpy od 5 do
10 cm. Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng, powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po zageszczeniu, w
zalezno$ci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy
nalezy wykonywac¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokos$ci od 3 do 5 cm,
w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic¢ (pobronowac) i lekko
zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.
5.6.9.3 Odwodnienie

Réw w wiekszosci roku charakteryzuje sie okresowym przeptywem waod, w czasie opadow .
Charakter prowadzonych prac pozwala na prowadzenie robét przy niewielkim poziomie wéd, jednakze
zaleca sie wykonywanie rob6t w okresach suchych.
5.6.9.4 Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe

Na catej diugosci przebudowywanego odcinka rowu nalezy wykona¢ darniowanie skarp.
Darniowanie nalezy wykonywaé wczesna wiosna do konca maja oraz we wrzesniu, a w razie
koniecznosci w pazdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie
wyréwnana i pokryta warstwa ziemi urodzajnej. Darn uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od
stopy skarpy. Ze wzgledu na brak dodatkowego zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny
powinien by¢ zagtebiony w dno rowu na gltebokos$¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktadac tak,
aby scisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypehic
odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Utozong darnine nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem
tak, aby darnina od strony korzeni przylegata scisle do podtoza.
Ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m2 i nie mniegj
niz 2 szt. na ptat. W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda
w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.
5.6.10 Wykonanie préby szczelnosci dla kanatow
Proby szczelnosci i odbiory prowadzi¢ wg PN-92/B-10735:92 i PN-EN 1610:2015-10 oraz zalecen
producenta rur dla kanatow Szczelno$¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy
zbadaé zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2015-10. Badanie to powinno byc¢
przeprowadzone z uzyciem wody (metoda W).
Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla rur kanalizacyjnych i osobno dla
studzienek.
Przed przystapieniem do proby szczelnosci nalezy pamieta¢ o tym , aby wszystkie ztgcza byly
odkryte oraz w petni widoczne i dostepne, a rurocigg zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami.

12



Przed odbiorem sieci zgtosi¢ do pomiaru branzowego przez uzytkownika i osrodek geodezyjny

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw
i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwosdcig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
Kontraktu.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zalozonych ftaw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

* Dbadanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

« badanie odchylenia osi kanatow,

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

* badanie odchylenia spadku kanatow,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

*  badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wilazowych
studni, separatoréw i osadnikow

e sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

» odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac £ 5 cm,

* odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku ufozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto-
wanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny zaleceniami zawartymi w niniejszej SST oraz zgodny z okreslonym w
dokumentaciji projektowej

e rzedne pokryw studzienek , kratek sciekowych, separatoréw oraz osadnikéw powinny by¢
wykonane z doktadnoscig do 005 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

1 m3 wykonanego wykopu liniowego z odwodnieniem ,umochieniem (montaz/demontaz) i
podwieszeniami

1 m3 wykonanego wykopu punktowego z odwodnieniem ,umocnieniem (montaz/demontaz) i
podwieszeniami

1m3 zasypanego wykopu wraz z zageszczeniem

1 mb wykonanej i odebranej kanalizacji wraz z ksztattkami

1 szt wykonanej i odebranej studni , studzienki sciekowej ulicznej lub studzienki $ciekowej ulicznej
wraz zasypaniem wykopu oraz demontazem umocnien

1 szt wykonanego i odebranego wylotu lub ujecia rowu

1 mb wykonanej i odebranej profilacji rowu
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odhiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegoélnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

« roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

e wykonane studzienki kanalizacyjne

« wykonane studzienki sciekowe uliczne

e wykonany wylot (ujecie) rowu

* wykonana profilacja rowu

* zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dhlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Obowigzujgce normy , normatywy i przepisy
9.2 Przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r z pézniejszymi zmianami
.Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”
9.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002) z
pdézniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie;
9.4 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994
wydane przez PKTSGGIK
9.5. Inne dokumenty
» Ogolna specyfikacja techniczna
* Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne.
« Instrukcja ,Prefabrykaty Kanalizacyjne typu BS” , opracowana przez BS Stargard Szczecinski
e Instrukcja montazu rur kanalizacyjnych z PP— wydawnictwo Rehau
e Instrukcja montazu rur kanalizacyjnych z PP— wydawnictwo Wavin Metalplast Buk
* Instrukcja montazu rur drenarskich z PVC— wydawnictwo Wavin Metalplast Buk
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